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	【75】 謝章興,洪舜揚,黃忠翠,邱政洵 ，‘TaN-CuAg 奈米複合薄膜之微結構與抗菌行為研究’，第九屆台塑關係企業應用技術研討會，桃園，台灣，中華民國，2011/6/23，2011

	【76】 R.B. Yu, J. H. Hsieh,J. R. Chen, Y. R. Jhuo,，‘TiOxNy 及TiOxNy-Ag薄膜初退火前後結構及光學性質分析’，第九屆台塑關係企業應用技術研討會，桃園，台灣，中華民國，2011/6/23，2011

	【77】 J. H. Hsieh, R. B. Yu, Y. K. Chang, C. Li，‘Structural analysis of TiO2 and TiO2-Ag thin films and their antibacterial behaviors

’，4th Int. Symposium on Functional Materials(ISFM2011，Sendai，日本，2011/8/2，2011

	【78】 S. J. Liu, M. H. Huang, Hsin Hsin Hsieh, J. H. Hsieh，‘Sputtered In-Zn-O (IZO) film used as a TCO layer for solar cells with and without Ag particles on surface’，Int. Symposium on Sputtering and Plasma Processes，Kyoto，日本，2011/7/6，2011

	【79】 J. H. Hsieh, H. C. Liang, Y. Setsuhara, C. Li，‘Deposition and characterization of a- and mc- Si:H thin films by ICP-CVD system with internal antennas’，TACT2012 int. Thin Films Conference，Kenting，台灣，中華民國，2011/11/20，2011，(NSC 100-2632-E-131 -002 -MY3)

	【80】 J. H. Hsieh, T. H. Yeh, S. Y. Hung, C. H. Chiu, C. T. Huang, C. Li，‘Antibacterial and tribological properties of TaN-Cu, TaN-Ag, and TaN-(Ag,Cu) nanocomposite thin films’，2011Int. Forum on Functional Materials，Jeju，韓國，2011/7/28，2011，(NSC 97-2221-E-131 -003 -MY2)

	【81】 J. H. Hsieh, S. Y. Hung, S. Y. Chang，‘Characterization of Cu-Ag Alloy Thin Films’，38th ICMCTF(int. Conference on Metallurgical Coatings & Thin Films)，San Diego，美國，2011/5/2，2011，(NSC 97-2221-E-131 -003 -MY2)

	【82】 J. H. Hsieh1, T. H. Yeh, C. Li, C. H. Chiu, C. T. Huang，‘Antibacterial properties of TaN-(Ag,Cu) nanocomposite thin films’，International Symposium on Sputtering and Plasma Processes，Kyoto，日本，2011/7/6，2011，(NSC 97-2221-E-131 -003 -MY2)

	【83】 Y. C. Lin,J. H. Hsieh,S. Y. Hung,S. Y. Chang，‘TaN-(Ag,Cu)奈米複合薄膜退火後之表面結構及機械性質之研究’，第九屆台塑關係企業應用技術研討會，桃園，台灣，中華民國，2011/6/23，2011，(NSC97-2221-E-131-003-MY2)


4、 專書及技術報告
	[1] 李志偉，‘2011台灣奈米影像集’，明志科技大學薄膜科技與應用中心,明志科技大學材料工程系，ISBN 978-986-84783-9-8，(NSC 100-2120-S-002-001)，(2011/12)

	[2] 李志偉，‘The Influence of Annealing Temperatures on the Crystalline and Photocatalytic Abilities of Anodized TiO2 Nanotube Arrays’，Trans Tech. Publications，(NSC 97-2221-E-131-026-MY2)，(2011/5)

	[3] 阮弼群，‘新世代積體電路製程技術/第10章作者’，東華書局，9789574836710，(2011/9)


五、研究計畫及建教案
	項次
	主持人
	計畫名稱
	委託單位
	起訖
日期
	合作經費

	
	
	
	
	
	總計

(a+b+c)
	政府

a
	廠商

b
	學校

c

	1
	李志偉
	以高密度電漿系統製作薄膜太陽能電池及其對環境影響之評估(子計畫一)

100-2632-E-131-002-MY3
	國科會
	10008011010731
	1,562,500
	1,250,000
	0
	312,500

	2
	游洋雁
	以高密度電漿系統製作薄膜太陽能電池及其對環境影響之評估(子計畫二)

100-2632-E-131-002-MY3
	國科會
	10008011010731
	1,562,500
	1,250,000
	0
	312,500

	3
	謝章興
	以高密度電漿系統製作薄膜太陽能電池及其對環境影響之評估(總計畫)

100-2632-E-131-002-MY3
	國科會
	10008011010731
	1,562,500
	1,250,000
	0
	312,500

	4
	阮弼群
	三元金屬摻雜氧化鋯薄膜與其氮化金屬閘極工程應用於超大型積體電路之研究
99-2221-E-131-022-MY2
	國科會
	10008011010731
	641,000
	641,000
	0
	0

	5
	謝章興
	以TiCN及DLC表面層降低針頭TiN薄膜之初期磨耗破壞
100-2622-E-131-006-CC3
	國科會
	10011011011031
	714,300
	482,000
	232,300
	0

	6
	陳勝吉
	垂直磁異向性之FePt合金薄膜之非磊晶及磊晶製程研究(Ⅱ)
100-2221-E-131-016-
	國科會
	10008011010731
	894,000
	894,000
	0
	0

	7
	游洋雁
	高分子與無機奈米粒子混成光學抗反射薄膜之製備及其性質研究
98-2221-E-131-001-MY3
	國科會
	10008011010731
	910,000
	910,000
	0
	0

	8
	李志偉
	氮硼化鉻基質奈米複合薄膜與奈米多層薄膜之製備與其微結構、機械性質與腐蝕行為之研究
100-2221-E-131-008-MY3
	國科會
	10008011010731
	1,066,000
	1,066,000
	0
	0

	9
	程志賢
	微管狀固態氧化物燃料電池之創新製程
100-2221-E-131-015-
	國科會
	10008011010731
	623,000
	623,000
	0
	0

	10
	徐富勇
	電沉積氧化亞銅於透明導電薄膜之光電化學性質之研究
100-2221-E-131-009-
	國科會
	10008011010731
	649,000
	649,000
	0
	0

	11
	謝章興
	銀銅含量對氮化鉭-(銀,銅)奈米複合薄膜之快速退火溫度及後續之抗菌、耐磨與再生性質之影響
99-2221-E-131-009-MY2
	國科會
	10008011010731
	713,000
	713,000
	0
	0

	12
	吳鉉忠
	壓電式噴墨列印之製程最佳化-結合數值模擬與實驗設計法
100-2221-E-131-017-
	國科會
	10008011010731
	573,000
	573,000
	0
	0

	13
	李志偉
	應用於LED散熱基板切削加工刀具之表面改質技術開發(1/2)
100-2622-E-131-001-CC2
	國科會
	10006011010531
	1,512,250
	1,016,000
	496,250
	0

	14
	張麗君
	台灣晶技公司之石英晶體元件研究開發與應用研習計畫
	教育部
	10006141000925
	229,054
	200,000
	0
	29,054

	15
	陳勝吉
	氧化鎳陶瓷薄膜之濺鍍製程開發
	經濟部
	10007011001231
	72,000
	72,000
	0
	0

	16
	謝章興
	「不鏽鋼絲網黑化」、「乳劑層耐酸鹼和耐溶劑性提升」及「提升印刷網版的透墨性」
	倉和

有限公司
	10007011010630
	96,000
	36,000
	60,000
	0

	17
	程志賢
	印刷網紗SEM顯微組織分析
	倉和

有限公司
	10007011010630
	74,000
	0
	74,000
	0

	18
	李志偉
	玻璃模造奈米薄膜之機械性質分析研究
	一品光學工業股份有限公司
	10010011010701
	70,000
	0
	70,000
	0

	19
	李志偉
	硬碟材料之奈米機械性質與奈米摩潤性質分析研究
	和喬

科技股份有限公司
	10005101000610
	54,000
	0
	54,000
	0

	20
	阮弼群
	新穎銅銦鎵硒薄膜太陽能電池製程開發
	Kinfin USA Inc.
	10009011010229
	360,000
	0
	360,000
	0

	21
	李志偉
	鋯基金屬玻璃靶材開發與驗證
	光洋

應用材料科技股份有限公司
	10008011010731
	961,888
	0
	961,888
	0

	22
	謝章興
	環狀TiN薄膜剝落問題之解決
	博唯特

科技

有限公司
	10006151001231
	50,000
	0
	50,000
	0

	23
	程志賢
	鐵氧磁體鐵芯材料之分析研究
	台達電子工業股份有限公司
	10005011010430
	150,000
	0
	150,000
	0

	合計
	15,099,992
	11,625,000
	2,508,438
	966,554


六、研究生論文
	項次
	研究生姓名
	論文題目
	指導教授
	畢業日期

	1
	邱慈怡
	製備聚(3-辛基塞吩)導電高分子/無機奈米粒子複合材料性質探討及摻混二氧化鈦對太陽能電池轉換效率之影響
	游洋雁
	100年7月

	2
	林哲民
	透光性聚亞醯胺/無機奈米粒子混成薄膜製備及其光學性質探討之研究
	游洋雁
	100年7月

	3
	黃名禾
	銀顆粒與氧化銦鋅薄膜對於矽太陽能電池光電行為之影響
	謝章興
	100年7月

	4
	尤瑞彬
	TiO2,TiO2-Ag,TiON及TiON-Ag薄膜之結構及光觸媒性質分析
	謝章興
	100年7月

	5
	洪舜揚
	氮化鉭-(銅,銀)奈米複合薄膜之機械性質與抗菌行為
	謝章興
	100年7月

	6
	陳和聲
	二氧化鈦-氧化銅薄膜二極體特性研究 
	盧榮宏
	100年7月

	7
	張克群
	鐵水噴鎂脫硫製程之模擬分析
	吳鉉忠
	100年7月

	8
	許志偉
	鐵酸鉍薄膜摻鑭與鈮之金屬/鐵電層/絕緣層/矽 非揮發記憶電容結構的特性研究
	阮弼群
	100年7月

	9
	林鼎鈞
	電沉積及磁控濺鍍製作 p-Cu2O/i-ZnO/n-FTO異質接面的製程及分析
	徐富勇
	100年7月

	10
	張哲良
	製程參數對單層FePt合金薄膜之顯微結構與磁性質研究
	陳勝吉
	100年7月

	11
	林軒偉
	以第一原理計算摻雜元素對二氧化鈦光催化性質之影響
	吳鉉忠
	100年7月

	12
	林煜晉
	透明導電NiO複合薄膜之製備及光電性質研究
	陳勝吉
	100年7月

	13
	洪生翰
	脈衝直流濺鍍多晶矽薄膜之光電特性研究 
	程志賢
	100年7月

	14
	戴嘉福
	TiO2:Nb 薄膜應用於太陽能電池透明導電抗反射層之研究
	阮弼群
	100年7月

	15
	王名揚
	電沉積氧化亞銅於FTO玻璃
  之光電化學性質研究
	徐富勇
	100年9月


七、榮譽
【1】李志偉：
◎SEM 組佳作: 2011台灣奈米影像競賽
◎海報論文第一名: "Performance of CrN and CrAlSiN coated H13 tool steels in molten A380 aluminum alloy ",TACT2011 International Thin Films Conference (20-23 Nov. 2011, Kenting, Taiwan)

◎海報論文第一名: "Electrochemical characterization of Zr-based thin film metallic glass in hydrochloric aqueous solution", TACT2011 International Thin Films Conference (20-23 Nov. 2011, Kenting, Taiwan) 

◎海報論文第二名: "Effects of carbon content on the microstructures and mechanical properties of cathodic arc evaporation deposited CrCN thin films", TACT2011 International Thin Films Conference (20-23 Nov. 2011, Kenting, Taiwan) 

◎海報論文第二名 :"Mechanical property evaluation on Zr-based metallic glass thin films: sputtering bias effects", TACT2011 International Thin Films Conference (20-23 Nov. 2011, Kenting, Taiwan) 

◎海報論文第二名:"Characterization and Haemocompatibility of Fluorinated DLC and Si Interlayer on Ti6Al4V", TACT2011 International Thin Films Conference (20-23 Nov. 2011, Kenting, Taiwan)

◎海報論文優等獎:"CrN/ZrN奈米多層薄膜之抗腐蝕性質研究", 100年度防蝕工程年會暨論文發表會 

◎海報論文佳作獎:"氮化鉻硼奈米複合薄膜之抗腐蝕性質研究", 100年度防蝕工程年會暨論文發表會

◎海報論文佳作獎:"微結構對CrSiN/TiAlN奈米多層薄膜之常溫腐蝕行為影響研究", 100年度防蝕工程年會暨論文發表會

◎防蝕工程論文獎:" Cr-Si-N奈米複合薄膜之耐腐蝕性質研究", 

◎Invited Speaker and Session Chair, The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing (HyMaP 2011, Oct. 27-29, Busan, Korea)

◎Invited Speaker, TACT2011 International Thin Films Conference (20-23 Nov. 2011, Kenting, Taiwan)

◎Session Organizer and Session Chair, TACT2011 International Thin Films Conference (20-23 Nov. 2011, Kenting, Taiwan)

◎Program Committee, 2011 AVS international plasma workshop (22-25 March 2011, Taipei, Taiwan)
◎榮獲明志科技大學100學年度優良教師研究獎(100.09)
◎受邀演講: 第八屆海峽兩岸複合材料研討會

◎受邀演講: 第七屆海峽兩岸薄膜科學與技術研討會

◎受邀演講:第九屆台塑關係企業應用技術研討會

◎受邀演講: 東南科技大學研究發展處

◎受邀演講: 東南科技大學教學資源中心

◎受邀演講: 中央大學機械工程系

◎受邀演講: 明道大學材料科學與工程系

◎受邀演講: 明新科技大學化學與材料工程系

【2】盧榮宏：
◎2011台灣真空學會會議, 榮獲海報獎, 陳柏穎, 盧榮宏,“旋轉依序濺鍍法製備奈米複層結構透光導電薄膜之研究”.
◎第九屆台塑關係企業應用技術研討會, 榮獲論文競賽學校組優勝獎, 盧榮宏, 陳柏穎, 李晏伃, 施采妏, 程柏叡, 王志軒, “陶瓷薄膜光學之光學元件技術開發”.
【3】陳勝吉：

◎受邀演講: 中興大學材料科學與工程學系(100年)

【4】游洋雁：

◎TACT 2011 International Thin Films Conference, TACT 2011  榮獲 B組論文壁報第三名
◎受邀台塑年會演講

【5】張麗君：
◎榮獲明志科技大學100學年度優良教師教學獎(100.09)。

◎榮獲中華民國私立教育事業協會100年全國模範教師獎(100.09)。

◎榮獲TACT 2011International Thin Films Conference, Poster Paper Award, Third Prize paper of session, Nov. 20-23, Kenting, Taiwan.  Li-Chun Chang and Yung-I Chen, “Oxidation Study of Nanocrystalline Cr-Ta Hard Coatings”. (100.11)

八、其他
【1】張麗君：
◎台灣電子材料與元件協會 永久會員
◎中國材料科學學會 永久會員
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